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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ได้ท าการ

เคลือบซิลเวอร์นาโน ได้ดังนี ้
 
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธี green synthesis โดยใช้สารสกัดจากดอก

ดาวเรืองเป็นตัวรีดิวซ์  สารละลายอนภุาคนาโนซิลเวอร์ท ี่ได้จะมีสีน้าตาลเข้ม เมื่อวิ เคราะห์ขนาด
อนุภาคด้วยเทคนิค UV-Vis spectroscopy พบว่าได้ผลผลิตเป็นอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่มีสีเหลือง
ขนาดเล็ก (10 – 50 นาโนเมตร) ท าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์สีน้ าเงินด้วยวิธี  chemical 
reduction เพ่ือเปรียบเทียบกับอนุภาคสีเหลือง เมื่อน าไปย้อมผ้าไหมโดยตรง พบว่าผ้าไหมที่ตกแต่ง
ด้วยอนุภาคนาโนซิล เวอร์ สี เหลืองและสีน้ า เงินมีคุณสมบัติ ในการต้านเชื้ อแบคที เรีย ทั้ ง 
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli แต่อนุภาคนาโนซิลเวอร์สีน้ าเงินมีประสิทธิภาพ
การต้านแบคทีเรียน้อยกว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์สีเหลือง 

ผลของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผ้าไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดแก่นฝางพบว่าผ้าที่ผ้าที่
ผ่ านการย้อมด้ วยสารสกัดแก่นฝางและผ้ ามที่ ผ่ านการท ามอร์แดนท์สามารถยับยั้ ง เชื้ อ
Staphylococcus aureus ได้ในระดับดี ยกเว้นผ้าที่ท ามอร์แดนท์ด้วยสารส้ม แต่ไม่สามารถยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ได้ และเมื่อน าผ้าที่ผ่านการย้อมด้วยสารสกัดแก่นฝางไปท าการ
เคลือบด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนสีเหลืองจะท าให้สามารถยับยั้งทั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
และเชื้อ Escherichia coli ได้ในระดับดีมาก 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต ควรศึกษาลักษณะและความแตกต่างของพ้ืนผิว

ของผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติที่ผ่านการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิลเวอร์เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการต้านเชื้อได้ ศึกษาการเปลี่ยนเฉดสี และการตกสี
ของผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเคลือบนาโนซิลเวอร์ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
  
  


